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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на металлические проволочные сетки и устанавливает 
типы, параметры и основные предельные размеры.

1. ТИПЫ

1.1. По способу изготовления сетки подразделяются:
сетка тканая — образованная перекрестным переплетением проволок (прядей) основы (прово­

лок, проходящих вдоль полотна сетки) с проволоками утка (проволоками, проходящими поперек 
полотна сетки) (черт. 1);

сетка плетеная — из круглых или плоских спиралей, образованная вплетением последующей 
спирали в предыдущую (черт. 2);

сетка крученая — образованная путем попеременного скручивания каждой проволоки с одной 
из двух рядом расположенных (черт. 3);

Черт. 3
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сетка щелевая из колосников фасонного сечения — собранная из отдельных проволочных колос­
ников фасонного сечения, скрепленных между собой соединительными шпильками, расположенными 
на определенном расстоянии друг от друга (черт. 4);

сетка сварная — образованная из проволок, расположенных в двух взаимно перпендикулярных 
направлениях и сваренных в местах их пересечения (черт. 5);

сетка сборная из предварительно деформированной проволоки — образованная перекрестным 
переплетением гладких или предварительно деформированных проволок (прядей) основы с предвари­
тельно деформированными проволоками утка (черт. 6);

Черт. 4 Черт. 5 Черт. 6

1.2. По форме ячеек в свету сетки подразделяются: 
с квадратными ячейками,
с прямоугольными ячейками, 
с ромбическими ячейками, 
с шестигранными ячейками, 
с трапециевидными ячейками, 
с нулевыми ячейками.

1.3. По размерам ячеек в свету сетки подразделяются:
наимельчайшую — с площадью ячейки в свету до 0,025 мм2, 
мельчайшую — с площадью ячейки в свету св. 0,025 до 0,25 мм2, 
мелкую — с площадью ячейки в свету » 0,25 » 1 мм2,
среднюю — с площадью ячейки в свету » 1 » 25 мм2,
крупную — с площадью ячейки в свету » 25 » 625 мм2,
особо крупную — с площадью ячейки в свету » 625 мм2.

1.4. По живому сечению сетки подразделяют:
с малым живым сечением — до 25 % всей площади сетки, 
с нормальным живым сечением — от 25 до 50 % всей площади сетки, 
с большим живым сечением — от 50 до 75 % всей площади сетки, 
с особо большим живым сечением — св. 75 % всей площади сетки.

Живое сечение сетки определяется отношением площади ячеек в свету ко всей площади сетки, 
выраженным в процентах.

1.4.1. Живое сечение сетки тканой, сварной и сборной из предварительно деформированной про­
волоки (М)  в процентах вычисляют по формуле

. .  _ а-Ь •100 
yW~ (a + d 1)(6+d2) ’

где а — размер ячейки в свету между проволоками основы, мм; 
b — размер ячейки в свету между проволоками утка, мм; 
d\ — диаметр проволоки основы, мм; 
й2 — диаметр проволоки утка, мм.

1.4.2. Живое сечение плетеной сетки (М)  в процентах вычисляют по формуле

М = а2-100 .
(а+d)2 Sm<X’

где а — размер ячейки в свету, мм; 
d — диаметр проволоки, мм; 
а — угол ячейки ромба, град.
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1.4.3. Живое сечение крученой сетки (М)  в процентах вычисляют по формуле
„  1,73а*.100

М ~  l,73a»+ 2a d »
где а — размер ячейки в свету, мм; 

d — диаметр проволоки, мм.
1.4.4. Живое сечение щелевой сетки из колосников фасонного сечения (М)  в процентах вычис­

ляют по формуле
а„ *(£-£>)• 100

I L
где b — ширина щели, мм;

/ — расстояние между осями проволочных колосников, мм;
D — внешний диаметр петли, состоящий из диаметра соединительной шпильки и двух диамет­

ров исходной проволоки, мм;
L  — расстояние между осями соединительных шпилек, мм.

1.5. По виду металлов и сплавов применяемой проволоки сетки подразделяются:
из углеродистой (низкоуглеродистой, ореднеуглеродистой и высокоуглеродистой); 
из высоколегированной стали, 
из цветных металлов и сплавов.

1.6. По состоянию металла применяемой проволоки сетки подразделяются: 
из нагартованной проволоки,
из отожженной проволоки.

1.7. По форме поперечного сечения проволоки сетки подразделяются: 
из круглой проволоки,
из квадратной проволоки, 
из трапециевидной проволоки, 
из Т-образной проволоки, 
из плоской проволоки, 
из проволоки периодического профиля.

1.8. По виду поверхности применяемой проволоки сетки подразделяются: 
из светлой стальной проволоки,
из темной стальной проволоки, 
из травленой стальной проволоки, 
из оцинкованной стальной проволоки, 
из луженой стальной проволоки, 
из проволоки, покрытой пластиком.

1.9. По виду поверхности полотна сетки подразделяются на: 
не покрытые,
покрытые в полотне.

1.9.1. Сетки, покрытые в полотне, подразделяются на: 
оцинкованные в полотне, 
луженые в полотне, 
окрашенные в полотне, 
покрытые пластиком.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

2.1. Параметры и основные предельные размеры сеток должны соответствовать указанным в 
таблице.

2*
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Наименование сетки Чертеж Кон структи вн ые 
особенности Размерная характеристика

Сетка тканая по­
лотняного перепле. 
тения с квадрат­
ными ячейками

С е т к и

Переплетение проволок 
основы и утка через од­
ну проволоку

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки 
в свету принимается расстоя 
ние между соседними проволо­
ками основы или утка

Сетка тканая по­
лотняного переп­
летения с прямоу­
гольными ячейка­
ми

Переплетение проволок 
основы и утка через од 
ну проволоку.

Диаметр проволоки 
утка больше диаметра 
проволоки основы или 
равен ему

Сетка характеризуется раз­
мерами стороны ячейки в све­
ту и диаметрами проволок ос­
новы и утка.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними проволоками 
основы и соседними проволо­
ками утка.

Сетка тканая 
саржевого переп­
летения с квад­
ратными ячейками

Переплетение прово­
лок основы и утка че­
рез две проволоки.

Диаметр проволоки 
утка больше диаметра 
проволоки основы или 
равен ему

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметрами проволок осно­
вы и утка.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними проволоками 
основы или утка

Сетка тканая 
полотняного пере­
плетения «Семян­
ка»

Каждая проволока из 
пряди трех рядом рас­
положенных проволок 
основы переплетается с 
каждой проволокой ут­
ка.

Диаметр проволоки 
утка больше диаметра 
проволоки пряди основы

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметрами проволоки осно­
вы и утка

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними прядями ос­
новы и соседними проволоками 
утка
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Размер ячейки в 
свету, мм

Диаметр проволоки или 
сторона квадрата, мм Материал сетки Основное назначение

т к а н ы е

От 0,04 до 20,0 От 0,03 до 3,0 Стальная термически обработанная 
низкоуглеродистая (светлого отжига, 
черного отжига, оцинкованная, лу­
женая), термически обработанная вы­
соколегированная (травленая, свет­
лого отжига) проволока.

Проволока из латуни, фосфористой 
бронзы, платины, никеля

Для разделения сыпу­
чих тел по крупности н 
фильтрации

Между проволоками 
основы от 0,14 до 3,0;

между проволоками 
утка от 0,16 до 6,0

Диаметр проволоки
от 0,1 до 0,7; 
утка от 0,1 до 1,0

основы Стальная термически обработанная 
низкоуглеродистая (светлого отжига, 
черного отжига, оцинкованная, лу­
женая), термически обработанная 
высоколегированная (светлого отжи­
га) проволока.

Проволока из латуни, фосфористой 
бронзы, платины, никеля

Для обезвоживания и 
фильтрации

От 0,04 до 1,0 От 0,03 до 0,55 Стальная термически обработанная 
низкоуглеродистая (светлого отжи­
га) термически обработанная высо­
колегированная (светлого отжига) 
проволока

Проволока из латуни и молибде­
на, фосфористой бронзы, платины, ни­
келя

Для разделения ма­
териала по крупности и 
фильтрации жидкости

Между прядями осно­
вы от 10,0 до 22,0;

между проволоками 
утка от 1,4 до 5,5

Диаметр проволоки в пряди 
основы от 0,4 до 0,8; 
утка от 0,4 до 2,0

Стальная термически обработанная 
низкоуглеродистая (светлого отжи­
га), черного отжига, луженая, оцин­
кованная) проволока

Для разделения сыпу­
чих тел по крупности и 
форме зерна
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Наименование сетки Чертеж Конструктивные
особенности

Размерная характеристика

Сетка тканая 
перевивочного пе­
реплетения с пря­
моугольными ячей­
ками

Две проволоки основы, 
перевитые между собой, 
переплетаются с прово­
локой утка.

Диаметр проволоки ут­
ка больше диаметра про­
волоки основы

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки основы 
и утка.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними прядями ос­
новы и соседними проволока­
ми утка

Сетка тканая по­
лотняного переп­
летения канати- 
новая

С;

Т

г т ш

Ч N

и

о

а

Пряди основы из одно­
го или нескольких рядом 
расположенных канати­
ков переплетаются с 
одиночными проволока­
ми утка

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету, 
диаметром проволоки канати­
ка основы и проволоки утка, 
количеством канатиков в пря­
ди основы, количеством прово­
лок в канатике.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними прядями ос­
новы и соседними проволока­
ми утка

Сетка тканая по­
лотняного переп­
летения фильтро­
вая (с нулевыми 
ячейками)

Проволоки основы, 
расположенные на опре­
деленном расстоянии, 
друг от друга, перепле­
таются через одну с 
проволоками утка, рас­
положенными вплотную 
друг к другу.

Ячейки в свету отсут­
ствуют

Сетка характеризуется чис­
лом проволок основы и утка 
на 1 дм и диаметром проволок 
основы и утка

Сетка тканая 
саржевого переп­
летения односто­
ронняя фильтровая 
(с нулевыми ячей­
ками)

1 ггг

Проволоки основы, 
расположенные на опре­
деленном расстоянии 
друг от друга, перепле­
таются через две с про­
волоками утка, располо­
женными вплотную Друг 
К другу.

Ячейки в свету отсут­
ствуют

То же
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Продолжение

Размер ячейки в 
свету, мм

Диаметр проволоки или 
сторона квадрата, мм Материал сетки Основное назначение

Между прядями осно­
вы из двух перевитых 
проволок от 2,0 до 5,0; 
между проволоками ут­
ка от 10,0 до 20,0

Диаметр проволоки основы 
от 0,5 до 0,8; 
утка от 0,6 до 1,0

Стальная термически обработанная 
низкоуглеродистая (светлого отжига, 
черного отжига) проволока

Для ограждения сад­
ков при разведении ло­
сосевых рыб

Между прядями осно­
вы от 0,8 до 24,0; утка 
от 0,8 до 3,6; количест­
во канатиков в пряди 
основы от 1 до 4; кана­
тик свит из четырех или 
оеми проволок

Диаметр проволоки канатика 
пряди основы от 0,22 до 0,3; 
утка от 0,6 до 1,5

Основа — стальная термически не­
обработанная углеродистая, высоко­
легированная проволока; уток — 
стальная термически обработанная 
высоколегированная (светлого отжи­
га, травленая), углеродистая и низ­
коуглеродистая (светлого отжига, 
черного отжига) проволока

Для ленточных транс­
портеров

Ячейка в свету отсут­
ствует.

Число проволок на 
1 дм: основы от 24 дс 
200; утка от 2260 дс 
870

Диаметр проволоки 
от 0,18 до 0,7; 
утка от 0,12 до 0,4

основы Стальная термически обработанная 
низкоуглеродистая (светлого отжига, 
черного отжига) и высоколегирован­
ная (светлого отжига) проволока.

Проволока из меди, латуни, фос­
фористой бронзы, никеля, монель-ме­
талла

Для фильтрации, обез­
воживания и сушки

Ячейки в свету отсут­
ствуют.

Число проволок на 
1 дм: основы от 24 до
685; утка от 290 до 6250

Диаметр проволоки 
от 0,05 до 1,2; 
утка от 0,032 до 0,7

основы Стальная термически обработанная 
н изкоуглеродистая (светлого отжига, 
черного отжига) и высоколегирован­
ная (светлого отжига, травленая) 
проволока.

Проволока из меди, латуни, фос­
фористой бронзы, никеля, монель-ме­
талла

Для фильтрации, обез­
воживания и сушки
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Наименование сетки Чертеж Конструктивные
особенности

Сетка ткяняя 
саржевого переп 
летения двухсто­
ронняя фильтро­
вая (с нулевыми 
ячейками)

Проволоки основы, 
расположенные на опре­
деленном расстоянии 
друг от друга, перепле­
таются поочередно через 
две с проволоками утка, 
расположенными вплот­
ную друг к другу.

Ячейки в свету отсут­
ствуют.

Размерная характеристика

Сетка характеризуется чис­
лом проволок основы и утка 
на 1 дм и диаметром проволок 
основы и утка

Сетка тканая 
саржевого переп­
летения прядковая 
фильтровая (муль­
типлекс)

Пряди основы переп­
летаются с прядями ут­
ка вплотную. Пряди из 
пяти или восьми прово­
лок.

Ячейки в свету отсут­
ствуют

Сетка характеризуется чис­
лом прядей основы и утка на 
1 дм, числом проволок в пря­
ди основы и утка и диаметром 
основы и утка

Сетка плетеная 
одинарная с квад­
ратными ячейками 
из плоских спи­
ралей, правая (ле­
вая)

С етки

Переплетение плоских 
спиралей, образующих 
квадратную ячейку

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между противоположными про­
волоками, образующими ячей­
ку

Сетка плетеная 
одинарная с ром­
бическими ячейка­
ми из плоских 
спиралей, правая 
(левая)

Переплетение плоских 
спиралей, образующих 
ромбическую ячейку

То же
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Продолжение

Размер ячейки в 
свету, мм

Диаметр проволоки или 
сторона квадрата, мм

Материал сетки Основное назначение

Ячейки в свету отсут­
ствуют.

Число проволок на 
1 дм: основы от 24 до 
200; утка от 260 до 1100

Диаметр проволоки основы 
от 0,2 до 1,0; утка от 0,14 
до 0,6

Стальная термически обработанная 
низкоуглеродистая (светлого отжига, 
черного отжига) и высоколегирован­
ная (светлого отжига) проволока.

Проволока из меди, латуни, фос­
фористой бронзы, никеля, монель- 
металла

Для фильтрации, обез­
воживания и сушки

Ячейки в свету отсут­
ствуют.

Число прядей основы 
на 1 дм 140, число про­
волок в пряди основы 5; 
число прядей утка на 
1 дм 140; число прово 
лок в пряди утка 8

Диаметр проволоки пряди 
основы 0,18; проволоки пряди 
утка 0,12

Проволока из монель-металла Для фильтрации

п л е т е н ы е

От 10 до 100 От 1,6 до 5,0 Стальная термически необработан­
ная низкоуглеродистая (без покры­
тия, оцинкованная, покрытая плас­
тиком) и высоколегированная прово­
лока

Для ограждения — 
крепления горных выра­
боток, для разделения 
сыпучих тел по крупнос­
ти

От 3,0 до 15,0 От 1,0 до 3,0 Стальная термически необработан­
ная низкоуглеродистая (без покры­
тия, оцинкованная, покрытая плас­
тиком) и высоколегированная прово­
лока

Для ограждения, креп­
ления горных выработок, 
разделения сыпучих тел 
по крупности, для кон­
вейерных сушилок
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Наименование сетки Чертеж К онструктивны е
особенности Размерная характеристика

Сетка плетеная 
двойная с квад­
ратной ячейкой, 
правая (левая)

Сплетение плоских спи­
ралей основных с проме­
жуточными, благодаря 
чему образуется двойное 
сеточное полотно

Сетка характеризуется ша­
гом основной спирали и диа­
метром проволоки

Сетка плетеная 
стержневая сек­
ционная

Спирали соединены 
между собой стержнями 

Направление спиралей 
попеременно: правое и
левое

Сетка характеризуется ша­
гом спирали, диаметром прово­
локи спирали и стержней

Сетка плетеная 
панцирная из кру­
глых спиралей

Переплетение круглых 
спиралей

Сетка характеризуется внут­
ренним диаметром спирали, 
диаметром проволоки спирали 
и шагом спирали

Сетка крученая 
с шестигранными 
ячейками

Сетки

Свивка проволок, 
рекрещива-ющихся 
углом 120°

пе- Сетка характеризуется раз- 
под мером ячейки в свету и диа­

метром проволоки.
За размер ячейки в свету 

принимается расстояние между 
противоположными сторонами 
шестигранника
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Продолжение

Размер ячейки в Диаметр проволоки или Материал сетки Основное назначение
свету, мм сторона квадрата, мм

Шаг спирали от 20 до От 1,0 до 3,6
50

Стальная термически необработан­
ная высоколегированная проволока

Для конвейерных су­
шилок

Шаг спирали от 12 до 
20

Диаметр проволоки спиралей 
от 2,2 до 3,0; стержней от 2,5 
до 3,0

Стальная термически необработан­
ная высоколегированная проволока

Для конвейерных су­
шилок

Внутренний диаметр 
спирали от 9,0 до 12,6; 
шаг спирали от 16,0 до 
21,0

От 1,2 до 1,5 Стальная термически необработан­
ная углеродистая проволока

Для металлических 
бытовых кроватей

к р у ч е н ы е

От 10,0 до 100,0 От 0,5 до 2,0 Стальная термически обработан­
ная низкоуглеродистая (светлого от­
жига, черного отжига, оцинкованная) 
и высоколегированная (светлого от­
жига) проволока 

Сетка оцинкованная в полотне

Для ограждения, из­
готовления клеток в 
сельском хозяйстве, ар­
мирования стекла и теп­
лоизоляции
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Наименование сетки Чертеж
Конструктивные

особенности Размерная характеристика

Сетка крученая 
с трапециевидны­
ми ячейками

Свивка проволок, пе­
рекрещивающихся под 
углом 120°, с третьей 
проволокой, образующей 
большое основание тра­
пеции

Сетка характеризуется раз­
мером ячейки в свету и диа­
метром проволоки.

За размер ячейки в свету 
принимается расстояние между 
противоположными сторонами 
шестигранника

Сетки

Сетка сварная с 
квадратными ячей­
ками

, II 11 11 пL
Проволоки основы и 

утка в местах перекре­
щивания сварены

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними проволоками 
основы или соседними прово­
локами утка

Т ~

II

Г

Сетка сварная с 
прямоугольными 
ячейками

II

, ш ... д п П 11
Проволока основы и 

утка в местах перекре 
щивания сварены

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними проволоками 
основы и соседними проволо-

5 ками утка

1 J1 1 Ш

Сетка ще л е в а я  из к о л о с н и к о в

Сетка щелевая 
из колосников фа­
сонного сечения

Сетки собраны из от­
дельных колосников фа­
сонного сечения

Сетка характеризуется раз­
мером щели в свету и диамет­
ром проволоки заготовки.

За размер щели в свету при­
нимается расстояние между со­
седними колосниками
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Продолжение

Размер ячейки в 
свету, мм

Диаметр проволоки или 
сторона квадрата, мм Материал сетки Основное назначение

50,0 1,6 Стальная термически обработан­
ная низкоуглеродистая (черного от­
жига, оцинкованная) проволока. 

Сетка оцинкованная в полотне

Для ограждения, изго­
товления клеток в сельс­
ком хозяйстве

с в а р н ы е

От 12,0 до 200,0 От 0,5 до 9,0 Стальная низкоуглеродистая тер­
мически обработанная (светлого от­
жига, черного отжига) и термически 
необработанная (без покрытия, оцин­
кованная проволока.

Холоднотянутая низкоуглеродис­
тая проволока периодического про­
филя.

Г орячекатаная низколегированная 
проволока периодического профиля.

Сетка, оцинкованная в полотне

Для армирования
стекла, изготовления ар- 
моцементных и железо­
бетонных конструкций, 
клеток в сельском хо­
зяйстве

Между проволоками 
основы от 12,0 до 250,0; 
утка от 16,0 до 250,0

От 0,5 до 9,0 Стальная термически обработанная 
(светлого отжига, черного отжига) и 
термически необработанная (без по­
крытия, оцинкованная) низкоуглеро­
дистая, термически обработанная вы­
соколегированная (светлого отжи­
га, травленая) проволока.

Холоднотянутая низкоуглеродис­
тая и горячекатаная низколегирован­
ная проволока периодического про­
филя.

Сетка, оцинкованная в полотне

Для изготовления кле­
ток в сельском хозяйстве, 
армоцементных и желе­
зобетонных конструкций

ф а с о н н о г о  сечения

Ширина щели от 0,09 
до 20,0

От 2,2 до 7,5 Стальная термически обработанная 
низкоуглеродистая (черного отжига) 
и высоколегированная проволока 
(светлого отжига, травленая).

Латунная проволока

Для классификации, 
обезвоживания, фильт­
рации и сушки материа­
ла
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Наименование сетки Чертеж
Конструктивные

особенности Размерная характеристика

Сетка частично 
рифленая с квад* 
ратными ячейками

Сетки с борные  из п р е д в а р и т е л ь н о

Проволоки основы 
(без предварительного 
рифления) переплетают­
ся с предварительно ри­
флеными проволоками 
утка

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними проволоками 
основы или соседними проволо­
ками утка

Сетка рифленая 
с квадратными 
ячейками

Проволоки основы и 
утка имеют изгиб риф­
ления в местах перепле­
тения

То же

Сетка сложно
рифленая с квад­
ратными ячейками

Проволоки основы к 
утка имеют дополни­
тельные изгибы рифле­
ния

Сетка частично 
рифленая с пря­
моугольными ячей­
ками

Проволоки основы 
(без предварительного 
рифления) переплетают­
ся с проволоками утка, 
имеющими изгибы риф­
ления в местах перепле­
тения

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними проволоками 
основы и соседними проволо­
ками утка
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Продолжение

Размер ячейки в 
свету, мм

Диаметр проволоки или 
сторона квадрата, мм Материал сетки Основное назначение

д е фо р м и р о ва н н о й  проволоки

От 1,6 до 25,0 От 0,9 до 4,5 Стальная термически необработан- Для разделения сыпу* 
ная низкоуглеродистая, термически чих тел по крупности 
обработанная углеродистая и высо­
колегированная (травленая) прово­
лока

От 4,0 до 25,0 От 1,6 до 6,0 Стальная термически необработан­
ная низкоуглеродистая, углеродистая, 
высоколегированная и высокомарган­
цовистая проволока

То же

От 20,0 до 100,0 От 5,0 до 10,0 Стальная термически необработан­
ная низкоуглеродистая, углеродистая 
и высокомарганцовистая проволока

*

Между проволоками 
основы от 0,7 до 2,5; ут­
ка от 2,3 до 50,0

От 0,5 до 1,8 Стальная термически необработан- Для фильтрации жад­
ная и термически обработанная (чер- кости 
ного отжига) низкоуглеродистая и 
термически обработанная высоколе­
гированная (светлого отжига) прово­
лока
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Наименование сетки Чертеж
Конструктивные

особенности Размерная характеристика

Сетка рифленая 
с прямоугольными 
ячейками

Проволоки основы к 
утка имеют изгиб риф­
ления в местах перепле­
тения

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними проволоками 
основы и соседними проволо­
ками утка

Сетка из штам­
пованной проволо 
ки с квадратными 
ячейками

Ш Г1

н г
I

Г 1гНг

Поперечные и про­
дольные проволоки в 
местах переплетения от 
штампованы на глубину, 
равную диаметру прово­
локи

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними поперечными 
проволоками или соседними 
продольными проволоками

Сетка из штам­
пованной проволо- 
локи щелевая

Каждые проволоки из 
пряди поперечных про­
волок переплетаются с 
одиночными продоль­
ными проволоками. В 
местах перекрещивания 
продольные проволоки 
отштампованы, а попе­
речные имеют изгиб ри­
фления

Сетка характеризуется раз­
мером стороны ячейки в свету 
и диаметром проволоки.

За размер стороны ячейки в 
свету принимается расстояние 
между соседними прядями по­
перечных проволок и между со­
седними продольными проволо­
ками

(Измененная редакция, Изм. №  1).



Размер ячейки в 
свету, мм

Диаметр проволоки или 
сторона квадрата, мм

Между проволоками 
основы от 12,0 до 70,0; 
утка от 6,0 до 9,0

От 2,2 до 3,5

От 10,0 до 70,0 От 3,0 до 12,0

Ширина щели от 1,25 
до 10,0; длина щели от 
25,0 до 100,0

От 1,0 до 3,5

ГОСТ 2715— 75 С. 17

Материал сетки

Продолжение

Основное назначение

Стальная термически необработан­
ная высоколегированная и углеродис­
тая проволока

Для классификации 
окатышей угля

Стальная углеродистая проволока Для разделения сыпу­
чих тел по крупности

Стальная углеродистая проволока Для разделения сыпу­
чих тел по крупности
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